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Probe in tiefer Künette für Microtunneling Neubau-/Siebensterngasse (Wiener Wasser)

Feinkornsediment & Kies (4m unter GOK) 

Aufträge: Nr.167 & 402

Gesamtprobe und Gesteinskomponente

Röntgendiffraktometrie (Ergebnis 2021)

• Gemahlene Gesamtprobe  hellgelbe Farbe

• Tonfraktion (<0,002mm)  ziegelrot

• Goethit nachgewiesen

• Ziegelrote Färbung  Verdacht auf Hämatit! 

• Mittels XRD nicht bestimmbar (zu geringe 
Anteile; schlecht kristallisiert)

Keramikprobenträger mit Tonfraktion (<0,002mm) zur 
Bestimmung der Schichtsilikate (ziegelrot)

Aufgemahlenes, getrocknetes Pulver der Gesamtprobe 
(<2mm), hellgelb – Feinkornanteil (Lehm)

Aufgemahlenes, getrocknetes Pulver 
einer Gesteinskomponente (orange)Auftrag 167

Auftrag 402

<2mm<0,002mm

Auftrag 167

Auftrag 167

Tonminerale 
Auftrag 167

Anteile

Smektit 19 %

Illit/Glimmer 36 %

Kaolinit 21 %

Chlorit 0 %

Vermiculit 24 %
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Probe in tiefer Künette für Microtunneling Neubau-/Siebensterngasse (Wiener Wasser)
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Punktspektrometer (Ergebnis 2021) Tonprobe und Gesteinskomponente

• Keramikprobenträger mit Tonfraktion (<0,002mm) zeigt 
feinverteilten Hämatit 

• BILDUNG von Hämatit Fe2O3 eher in wärmeren 
Klimaten

• Orange-gelbe Kruste der Gesteinskomponente besteht 
aus Goethit !

• BILDUNG von Goethit Fe(OH)3 eher in kühleren 
Klimaten

Auftrag 167 Auftrag 402

Probe in tiefer Künette für Microtunneling Neubau-/Siebensterngasse (Wiener Wasser)
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Probe 2,7m unter GOK

Röntgendiffraktometrie
Ergebnis 2023

Auftrag WGM-Geo-72/11

• Gemahlene Gesamtprobe 

(Feinkorn/Lehm) hat eine 

orange-braune Farbe

• Fraktion kleiner 0,002mm 

(Tonfraktion) ist wieder 

ziegelrot 

Keramikprobenträger mit 
Tonfraktion (<0,002mm) zur 

Bestimmung der 
Schichtsilikate (ziegelrot)

Aufgemahlenes, getrocknetes Pulver

Probe  U2/21, Kirchengasse 14  8/2022
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Ergebnis Probe  U2/21, Kirchengasse 14  8/2022

Röntgen-
diffraktometrie

Röntgendiffraktogramm der Tonprobe (<2µm) 
– Detaildarstellung Identifizierung der Peaks 
Hämatit & Goethit
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Ergebnis Probe  U2/21, Kirchengasse 14  8/2022

Röntgendiffraktometrie
Röntgendiffraktogramm der Tonprobe (<0,002 
mm) – Detaildarstellung Identifizierung der 
Peaks Hämatit & Goethit

Hämatit
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Keramikprobenträger mit Tonfraktion (< 0,002mm) 
zur Bestimmung der Schichtsilikate (violett-rot) –

reiner HÄMATIT

Probe aus dem Einzugsgebiet, Wienflusssohle St. Veit
bei Allianzgebäude, 10/2022

Originalprobe

Tonminerale Anteile

Smektit 0 %

Illit/Glimmer 74 %

Kaolinit 0 %

Chlorit 26 %

Vermiculit 0 %

Gesamtmineralogie Anteile

Quarz 31 %

Feldspat 12 %

Dolomit 5 %

Schichtsilikate 48 %

Hämatit 4 % Röntgendiffraktogramm der aufgemahlenen Gesamtprobe –
Identifizierung des Peaks auf Hämatit (kein Goethit)

Röntgendiffraktometrie
Ergebnis 2023

Auftrag WGM-Geo-72/11
die gemahlene Gesamtprobe hat fast violett-rote Farbe.


